SREDNIE PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa cementu: CEMENT CEM Il /A-V 42,5 R

Badania wykonane w okresie: od 01 do 29.06.2016
Lp | Wiasciwosc Wymagania Wynik badan
wg PN-EN 1971
1|Wytrzymatos¢ na Sciskanie
po 2 dniach =20 MPa 25,0 MPa
2|Wytrzymato$c¢ na Sciskanie
po 28 dniach 242 5 MPa 50,8 MPa
3|Zmiany objetosci =10 mm 0,7 mm
4|Poczatek czasu wigzania min 60 min 147 min
Czestochowa 2016.06.29 Wyniki badan zestawit :

Kierownik Laboratoriui
. grinz. Wajciech Pacierpnik
T8 Nr 2682/7/64 2 6n 301084



